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Abstrakt

ZWECK: Prospektiv die Gewebereaktion auf und die embolische Wirkung und Absorption von Chitin und
Chitosan-Mikrospharen und Polyvinylalkohol (PVA) in der Nierenarterie von Kaninchen.

MATERIALIEN UND METHODEN: Dieser Versuch wurde in Ubereinstimmung mit den Vorschriften uber
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geopfert. Grobe und mikroskopische pathologische Befunde wurden mit Hamatoxylin-Eosin, Masson-

Trichrom und Victoriablau-Farbung untersucht.

BEFUND: Grobe pathologische Befunde wurden untersucht, und eine Schwellung der embolisierten
Nieren wurde 1 und 3 Tage nach der Embolisation beobachtet, wahrend eine Schrumpfung der
embolisierten Nieren nach 2 Wochen konsequent beobachtet wurde, wobei eine harte Konsistenz und
knotige Oberflachen festgestellt wurden. Bei der histologischen Analyse fullten Chitosan-Mikrospharen
das Lumen kompakter aus als andere Partikel. Bei PVA trat eine grof3e Menge an Kapillarbildungen
innerhalb der embolisierten Arterien auf, wahrend Chitin Partikel und Chitosan-Mikrospharen zeigten
eine geringere Kapillarbildung. Die Form aller embolischen Materialien blieb bis Woche 8 intakt, als die
Materialien allmahlich in Grol3e und Anzahl abnahmen. Die Chitosanpartikel und die Chitosan-
Mikrospharen wurden um die Wochen 16 bzw. 24 absorbiert.

SCHLUSSFOLGERUNG: Chitosan-Mikrospharen haben ein grol3es Potenzial als neues embolisches
Material, da sie Blutgefal3e kompakter mit einer geringeren Kapillarbildungsrate blockieren. Dieses
Material ist biokompatibel und wird 24 Wochen nach der Embolisation absorbiert.
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